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Задание на 2013 год: Разработка методики синтеза золь-гель покрытий на основе этоксидов и изопропоксидов титана, предназначенных для фотокаталитической очистки воды.
Результаты исследований:

В ходе выполнения исследований были синтезированы золь-гель методом ксерогели и аэрогели на основе этоксида титана с добавками переходных металлов Fe, Cu, Co и Ni. Добавление этих металлов уменьшает дефектность кристаллической решетки оксида титана. Спектры комбинационного рассеяния показывают присутствие в образцах оксида титана в двух модификациях – анатаза и брукита. Для аэрогелей, обработанных при температуре 241 оС в этиловом спирте, характерно проявление квантоворазмерных эффектов, выражающихся в уширении пиков в КР-спектре и смещении их в высокочастотную область.
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